Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Отметить вопрос
Текст вопроса
В каком состоянии находится основной металл при пайке?
Выберите один ответ:

В жидком

В твердо-жидком

В твердом


Зависит от применяемого припоя
Отзыв
Правильный ответ: В твердом
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